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10 av 19 tatskikt
lacker fortfarande

Under manga ar har vi i Sverige lagt ner bade tid och pengar pa att forebygga skador i vatutrymmen. Trots
det ar vattenskador fortfarande den vanligaste skadan i bostader. Alla dessa skador beraknas kosta sam-
hallet mellan 6 och 10 miljarder kronor - varje ar. Att reparera en vattenskada i ett vatutrymme ar inte
bara kostsamt och tidsodande utan paverkar ocksa arbets- och boendemiljon. Detta leder till onddig
anvandning av resurser som i sin tur har en negativ klimatpaverkan. Utan den foérebyggande information
som bland annat vi i forsakringsbranschen arbetar med, hade skadorna med storsta sannolikhet varit
annu fler och annu mer omfattande. Med de har tatskiktstesterna hoppas vi kunna paverka branschen till
att ta fram battre och sdkrare tatskiktsystem som gynnar bade konsumenten, entreprendren och klimatet.

Varfor testar vi tatskikt?

Ar 2019 lat vi RISE Research Institutes of Sweden AB testa ett antal
tatskikt, aven kallade foliesystem, som anvands i vatutrymmen.
Resultatet avsl6jade brister hos 13 av de 19 testade tétskikten.
Samtliga tatskikt var branschgodkanda vid tillfallet for testet.

Nu, tva ar senare, gjorde vi om testet. Utéver 18 stycken tatskikt
testade vi ocksd en PVC-matta som anvénds som tétskikt bakom
kakel och klinker.

Aven den hir gdngen &r syftet att se vilka titskiktssystem som
Klarar pafrestningarna under 30 dr, vilket & normal livslangd for ett
badrum. Vi ville ocksa ta reda pa om tillverkarna har atgérdat de even-
tuella brister som deras tatskiktssystem hade vid det forra testet.
Dessutom vill vi se om de utvecklat metoden for sjalva monteringen.

Finansiering av testet sker genom Lansférsakringars Forskningsfond.

19 testade tatskikt

Vibjod in ett antal utvalda tillverkare att kostnadsfritt fa delta i testet
av deras produkter. Urvalet gjordes for att testa de vanligaste tat-
skikten som finns pa marknaden och alla stérre tillverkare &r med

i projektet.

Alla tillverkare var positiva till att delta och férsdg oss med de
produkter som behdvdes. De bjods dven in att narvara vid montering
och demontering av deras tatskikt.

Vitestade tva olika tatskiktstyper:

1) Tatskiktsfolie (18 styck testade). Foliesystemen fungerar som
tatskikt under keramik- och natursten i vatrum.

2) PVC-matta (en styck testad). Den plastmatta vi testade ar utveck-
lad for att vara tatskikt under keramik- och natursten i vatrum.

Sa gick monteringen till
Monteringen av foliesystemen har gjorts av personal pa RISE med
manga ars erfarenhet av den har typen av kontroller. Ett system av
PVC-matta har monterats av auktoriserad golventreprendr.

Alla tillverkare har varit inbjuda att delta vid monteringen och
de 19 som gjorde det har ocksa godkant den.

Sa gick testet till
Funktionsprovningen ska motsvara 30 ars anvandande i ett vatrum.
Alla installationer som golvbrunnar och avloppsror dr anpassade efter
svenska byggnormer. Testet gors i en "provldda” som pa insidan
forses med det tatskikt som ska undersokas och utsatts sen for
olika belastningar som till exempel:
= Tatskiktet pa golvet i provladan stélls under vatten under
24 timmar vid tva tillféllen.
= En sandsdck pa 30 kg slapps tre ganger pa fem olika punkter.
« Brunnar, rérgenomforingar och horn utsatts for omvéxlande
60 grader varmt och 10 grader kallt vatten.
 Testet avslutas med att golvet utsatts for 10 centimeters
vattentryck i sju dygn.
Under och efter varje moment inspekteras provladan for att
upptécka eventuella lackage.

Resultatet bittre men inte bra
2019 klarade 6 av 19 tétskiktsystem testerna. I ar klarade 9 av 19
undersokta tatskikts-system funktionsprovningen.

10 system lackte i drets funktionsprovning hos RISE. Samtliga léckage
av dem upptécktes forst efter att tatskikten hade demonterats fran
provladan. Hade endast utsidan av provladan inspekterats sa hade
de lackagen inte upptackts. De har tétskikten testas ofta, for sitt
branschgodkannande, pa provningsinstitut i Europa, dar det ar vanligt
att man inte demonterar tatskiktet fran provladan. Det resulterar
i att man missar manga lackage.

Att ha en provningsmetod dar man inte demonterar provladan
och inte lyfter bort tétskiktet for att se om det uppstatt lackage &ar
ett allvarligt problem. Dessa provningar i Europa ligger fortfarande
till grund for branschgodkénnanden i Sverige och CE- markning.

Vi ser olika trender

= Ett positivt resultat i ar &r att flera tillverkare forbattrat och
utvecklat sina produkter sen testerna fran 2019.

= Vihar vid denna undersokning vid ett flertal tillfallen konstaterat
att rormanschetterna som ar systemets tatning mot rérgenom-
foringar som till exempel avloppsror och blandare att de har haft
for dalig kvalitet.

= Tyvarr har vi fortfarande ett antal lackage vid golvbrunnar.
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Sammanstallning av resultat ifran funktionsprovningar*

Tatskiktsystem Inga lickage Med lickage
Alfix foliesystem 2K °

Ardex tatskiktssystem SK 100 W °

Bauhaus tétskiktssystem Probau PBL o
Bostik Pro folietatskikt °

Byggmax foliesystem °
Hoganas tatskiktssystem G12-3b o
Centro TM#Fsystem °

FF systemfolie-1K °

Heydi tatskiktssystem foliestandard °
Hornbach tétskiktssystem Megafolie °
Kerasafe foliesystem °

LIP Folie system 27 (]
Mapeguard WP90 foliesystem °

Mira tatskiktssystem SEIA °
PCI system VG 2014 °
Schonox folie 1 (]
Sopro AEB 815 tatskiktssystem °
TarkoDry plastmatta °

Tec foliesystem °

* For hela resultatet, se rapport fran RISE.
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Forskning fér
en tryggare vardag

Lansforsakringars Forskningsfond stodjer vetenskaplig
forskning som ligger néra ménniskors vardag och ska bidra
till en 6kad ekonomisk och fysisk trygghet i samhallet.
Resultaten ar tillgangliga for alla och det &r en viktig
uppgift for forskningsfonden att stddja spridningen

av resultaten.

Lds mer pd lansforsakringar.se

Kontakta Lansforsakringar eller din forsakringsformedlare.

Lansforsakringar Bergslagen 021-19 01 00 | Lansférsékringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Forsikringsbolag 023-930 00 | Lansférsékringar Gotland 0498-28 18 50
Lénsforsakringar Gavleborg 026-14 75 00 | Lansforsakringar Géinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Lansforséakringar Goteborg och Bohusldn 031-63 80 00 | Lénsférsakringar Halland
035-1510 00 | Lansférsakringar Jamtland 063-19 33 00 | Lansforsakringar Jonkoping 036-19 90 00 | Lansférsédkringar Kalmar ldn 020-6611 00 | Lansférsékring Kronoberg
0470-720000 | LF Norrbotten 0920-24 2500 | Lansforsakringar Skaraborg 0500-7770 00 | Lansférsikringar Skane 040-633 80 00 | Lansférsakringar Stockholm 08-562 830 00
Lansforsakringar Sédermanland 0155-48 40 00 | Lansférsakringar Uppsala 018-68 55 00 | Lansforsakringar Varmland 054-77515 00 | Lansforsédkringar Vasterbotten
090-10 90 00 Lénsférsakringar Visternorrland 0611-36 53 00 | Lansférsakringar Alvsborg 0521-27 30 00 | Lansférsikringar Ostgéta 013-29 00 00
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